
No. 成分 比率(%)

1 STC-204（微粒子酸化チタン分散体） 14.11

2 SZC-316（微粒子酸化亜鉛分散体） 32.56

3 PEG-9ポリジメチルシロキシジメチコン 1.50

4 (ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー 2.40

5 ジメチコン 10.60

6 ネオペンタン酸イソステアリル 3.50

7 (ビニルジメチコン/メチコンセスキオキサン)クロスポリマー 4.00

8 シクロペンタシロキサン 9.20

9 フェノキシエタノール 0.20

10 1.3-ブチレングリコール 5.00

11 精製水 16.93

100.00

名前 SPF値 UVAPF値（PA値）

当社配合品
紫外線吸収剤不使用 165.83 39.04（PA++++）

A社
（表記:SPF35、PA+++）

紫外線吸収剤使用
42.60 10.09  （PA+++）

（表記:SPF50+、PA++++）
紫外線吸収剤使用

B社
282.99 60.79  （PA++++）
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